
  سم بھ ثقوب بطرفھ العلوى٣٠مم وعرضھ فى حدود ٥شریط من مادة بلاستیكیة سمكھ لایتعدى  ھو
 < طبقا لنوع الشركة المصنعھ لھ > للتثبیت

ونستعملھ فى الحوائط الخرسانیة التى تصب على . المیاه  ومن اسمھ نعرف انھ یعمل على توقف
فیوضع بحیت . الخرسانى الناشىء من توقف الصب تسرب المیاه منھ  مرحلتین ویخشى من الفاصل

السفلى فى الجزء الاول من الحائط ویترك نصفھ العلوى بدون صب لیتم  یتم الصب على نصفھ
الحائط الخرسانى مثال حمامات السباحة وخزانات المیاة وحوائط البدرومات وقد  صبھ مع استكمال

 انیة التى قد یتم صبھا على مرحلتین مثل اللبشة الخرسانیةكذلك فى الارضیات الخرس یستخدم
 < التى یفضل صبھا مرحلة واحة بدون توقف > المسلحة

 سیخ حدید علوى عن طریق الثقوب الموجودة بالشریط بربطھ بسلك الرباط ویتم تثبیتھ متدلى من
 
 قندیل حسن/م

 
 

  
  

تقام حالیا دورات تدریبیة لتدریب المھندسین المدنى والمعمارى على اصول التنفیذ 
   ـــ فیدیوطبقا للكود المصرى بالموقع والاشراف الھندسى على المشاریع الانشائیة

  ـــ الاسكندریةـــ مصر٠١٨٩٠٥٧١٣٠حسن قندیل ـــ / مھندس 
 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 
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